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Eski ismi: Shell Corena AP

Shell Corena S4 P 100

Sentetik Pistonlu Hava Kompresér Yagi

Teknik Bilgi Formu

® Ekstra Uzun Omiir
® Daha Yiksek Verimlilik
® Zorlu Uygulamalar

Shell Corena S4 P sentetik kompresor yaglari, sentetik ester bazli yaglar ve essiz Gstiin performansh katik

paketleri kullanilarak tretilmektedir. Hava ¢ikis sicakliklarinin 220°C'yi astigi sartlarda ¢alisan pistonlu hava

kompresorlerinde en yiiksek performansi géstermek izere gelistiriimis sentetik hava kompresori yagidir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Ozellikler & Faydalar
Uzun yag dmri-Bakim maliyetlerinden tasarruf

Shell Corena S4 P gbstermis oldugu ylksek yaglama
performansi ile valf ve pistonlarin bakim araliklarinin

uzamasina yardimci olur.

Kompresoérlerin ylksek verimlilikte calisma performansini
surekli kilarak daha uzun bir ¢galisma émrine ulasmasi

saglanir.

Yuksek basing ve sicakliklardaki galisma kosullarinda

piston ve valflerde laklasma ve karbonlasmaya karsi direng *

gostererek bakim araliklarinin uzamasina yardimci olur.
Tipik bir mineral yagin ¢alisma suresi 1000 saat iken Shell
Corena S4 P ile galisma kosullarina bagh olarak bu siire

4000 saate kadar uzatilabilir.
- Asinmaya Karsi Ustiin Koruma

Shell Corena S4 P, kompresdrin metal yizeylerinin
korozyona ve asinmaya karsi etkili korunmasini saglayarak
rulman ve disliler gibi kritik aksamlarin &mriiniin uzamasini

saglar.
- Sistem Verimliligini Stirekli Kilmak

Shell Corena S4 P, ylksek ¢alisma sicakliklarinda ve
basinglarinda piston ve valflerdeki laklasmay ve
karbonlasmayi énlemeye yardimci olur. Bu tir olusumlar
disik kompresdr verimliligi ve artan bakim maliyetleri gibi
ciddi olumsuzluklara neden olabilmektedir.

+ Gelismis hava hatti glivenilirligi
Basma hatlarinda daha énceki operasyon sartlarinda
biriken karbonlasmis depozitler ve pas pargaciklari
sicakhgin etkisi ile reaksiyona girip patlamaya ve yangina
neden olabilmektedir. Shell Corena S4 P bu tir tehlikelerin

gerceklesme olasiligini minimuma indirmeye yardimci olur.
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Temel Uygulamalar
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Pistonlu hava kompresérleri
Shell Corena S4 P, hava ¢ikis sicakliklarinin 220°C' yi astigi
kosullarda galisan pistonlu hava kompresérlerinde kullaniima

uygundur.

Solunum havasi kompresérleri
Shell Corena S4 P, Uretilen havanin solunuma uygun
oldugunu garantileyen ek temizlik apartlari ile kullanildigi

takdirde solunum havasi kompresoérlerinde de kullanilabilir.

Shell Corena S4 P 100 gelismis dusuk sicaklik ve

antioksidasyon performansi ile agir kosullar altinda calisan

birgok yag buhari yaglama sisteminin yaglama

gereksinimlerini de karsilayabilmektedir.
Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

DIN 51506 VDL ISO/DP 6521-1-L-DAB - Severe duty

ISO 6743-3 L-DAB - Severe duty

EN 12021

Tdm ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek

birim ile irtibata geginiz.
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Uyumluluk ve Karisgtirilabilirlik
- Karigabilirlik

Shell Corena S4 P mineral yaglarla karisabilir 6zellikte olsa

da bu tur karisimlar kendi performansinda belirgin bir

dislse neden olacaktir.

+ Sizdirmazlik Elemanlari ile Uyumluluk
Shell Corena S4 P, tipki diger ester bazl Uriinler gibi bir
¢ok sizdirmazlik elemani ile uyumlu degildir. Bazi eski
kompresorlerde bu Grlin kullaniilmadan 6nce sizdirmazlik

elemanlarinin degistiriimesi gerekebilir.

Tipik Fiziksel Ozellikler

Uyumluluk Rehberi: Kabul Edilebilir

Yiiksek Seviyede Nitril igerigi (SEB5)

>%36 akrilonitril

Uyumluluk Rehberi: Cogunlukla Kabul Edilebilir
Orta Seviyede Nitril igerigi (SE70)

%30-36 akrilonitril

Uyumluluk Rehberi: Tavsiye Edilmez

Diisiik Seviyede Nitril icerigi

<%30 akrilonitril

Ozellikler Metot Shell Corena S4 P 100
ISO Viskozite Sinifi ISO 3448 100
Performans Standardi DIN 51506 VDL 100
Kinematik Viskozite @40°C mm?’/s ASTM D445 100
Kinematik Viskozite @100°C mm?’/s ASTM D445 10.2
Yogunluk @15°C kg/m® ASTM D1298 988
Parlama Noktasi (COC) © ASTM D92 260
Akma Noktasi °c ASTM D97 -39
Siilfattanmig Kil %m DIN 51575 <0.02
Pas Onleme - Damitilmis Su 24 saat Geger ASTM D665A Geger
Bakir Korozyonu 100°C/3saat °c ASTM D130 1b
Sudan Ayrisma Testi @82°C dakika ASTM D1401 25

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden uretime farkhhklar

gOsterebilir.

Saglik, Emniyet & Cevre

+ Saglik ve Emniyet

Shell Corena S4 P, tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir sadlik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

Ek Bilgiler

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S4 P
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