@ Teknik Bilgi Formu
® Ekstra Performans
® |[EC 60296 - Yiuksek Oksidasyon
S h I I D' I 4 ﬂ I Kararliligi ve Dusuk Kukurt Igerigi
e Ia a - Spesifikasyonunu Karsilar
Yiiksek Kalite inhibitériii, Transformatdr Yagdi

Shell Diala S4 ZX-I yeni nesil transformatér yagi, en son teknoloji Uriinu transformatérlerin zorlu gereksinimlerini
karsilamak igin tasarlanmistir. Daha uzun yag émri saglar. Kikurt icermez.

Shell Diala S4 ZX-1, Shell'in GTL teknolojisi kullanilarak, kiikirt icermeyen baz yaglarindan Uretilmektedir. Bu
yaglarin yuksek seviyede kararli yapisi ve oksidasyon direnci vardir. PCBs, DBDS ve pasivator icermez.

Shell Diala S4 ZX-I, yayinlanmis en guncel bakir korozyon testleri gereksinimlerini karsilar.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Ozellikler & Faydalar Shell Diala S4 ZX-I, dustk su igerigi ve yuksek delinme

Daha Uzun Yag Omril gerilimi elde edilecek sekilde 6zel olarak kurutulup ellenmesi

inde ek bir isleme ihtiyag duymadan bir gok
Shell Diala S4 ZX-I inhibitérli transformator yaglan yiksek o) conoe SXBirisieme iilyae duymadan bir ¢o

I da kullanilabilir.
oksidasyon kararlihgi sayesinde daha uzun kullanim émri Hyguiamada Kfaniabrir

saglar. Shell Diala S4 ZX- asiri yiiklenen calisma + Shell Diala S4 ZX-1 formiilasyonunda kullanilan baz yag,

sartlarinda dahi kullanimi uygundur. OECD 301 test kriterlerine gére kolay biyobozunur

- Trasformatorii Korur yapidadir.

Shell Diala S4 ZX-I kiikiirt igermeyen* baz yaglarindan Temel Uygulamalar
Uretildigi icin bakira karsi korozif degildir ve ek bir

pasivasyona ya da diger katiklara gerek yoktur.

Shell Diala S4 ZX-1, DIN 51353 (Gumus serit testi), ASTM .l“ Iul

D1275 ve en zorlu olan IEC 62535 ve ASTM D1275 gibi

bakir korozyon testlerinin gereksinimlerini karsilar.
Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler
* Kukdrt icerigi ASTM D5185'in 6lgim siniri olan 1 ppm'in
IEC 60296 (Edition 5 year 2020); Tip A, inhibitorlt yiksek

kaliteli yaglar

altindadir.

- Sistem Verimliligi _
IEC 60296 Ed4 (2012): Tablo 2 Trafo Yagi (1) (Inhibit6rli

yag) Bolim 7.1 (“Daha yiiksek oksidasyon kararliligr &

alistirma silrecinde transformator icindeki 1si transferinin
cals ¢ disiik kiikiirt igerigi”)

Ust seviyedeki diisiik sicaklik performansi sayesinde ilk

dizenli bir sekilde gerceklesmesini saglar.
GB 2536-2025 karsilar

Siemens Energy (including HVDC application)

Hitachi Energy

ENGIE Laborelec (LPS 05/2020) Specifikasyon

DOBLE TOPS (inhibited) performans

GE Grid Solutions
+ TBEA, TWBB, SPECO, Huapeng Transformers, Xian XD
- ASTOR, BEST

MR (Maschinenfabrik Reinhausen)

SGB-SMIT

HYOSUNG
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Tipik Fiziksel Ozellikler

Tdm ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek

birimi ile irtibata geginiz.

Ozellikler Metot IEC 60296, Type A | IEC 60296, Type A | Shell Diala S4 ZX-I
minimum maximum Typical
Gériniim IEC 60296 Temiz,Berrak ve Temiz,Berrak ve Karsilar
askida partikdl askida partikl
icermez. icermez.
Yogunluk @20°C  kg/m® ISO 3675 895 805
Kinematic Viscosity @40°C  mm’/s ISO 3104 12.00 9.8
Kinematic Viscosity @-30°C mm’/s ISO 3104 1.800.00 438
Parlama noktasi "c ISO 2719 135 191
Akma Noktasi °Cc ISO 3016 -40 45
Nétralizasyon Degeri mg IEC 62021-1 0.01 <0.01
KOH/g
Interfacial Tension @25°C  mNm ASTM D971 43 51
Colour ISO 2049 L0.5 L0.5
Toplam Kikirt igerigi mg/kg ASTM D5185 0.05 < 0.001
Korozif Kikirt DIN 51353 Korozif degil Korozif degil
Potansiyel Korozif Kiikiirt IEC 62535 Korozif degil Korozif degil
Korozif Kiikiirt ASTM D1275B * Korozif degil
Ariza Voltaj Islenmemis kv IEC 60156 30 50 - 60
minimum
Delinme gerilimi - tasfiye kv IEC 60156 70 78
sonrasl
Dielektrik Kayip Faktdri @90°C  DDF IEC 60247 0.005 0.001
Oksid Kararlilig 500h / IEC61125C Yiksek Kaliteli Yiksek Kaliteli
sidasyon Barartiol 120°C Yaglar Tip A Yaglar Tip A
Total Acidity mg KOH/g |IEC61125C 0.3 0.02
Camur %m IEC 61125 C 0.05 0.01
Su Igerigi (Figi/IBC) mg/kg IEC 60814 40 14
Su Igerigi (Ddkme) mg/kg IEC 60814 30 10
2 Furfural ve ilqili bilesen /k IEC 61198 Tespit edilemez (< 5 | Tespit edilemez (<5
igerlijgiu ve TaR oles Mo mg/kg) her bir bilesik | mg/kg) her bir bilesik
icin icin
DBDS content mg/kg IEC 62697-1 Tespit edilemez (< 5 | Tespit edilemez (< 5
mg/kg) mg/kg)
Metal Pasivatér Katiklari mg/kg IEC 60666 Tespit edilemez (< 5 | Tespit edilemez (< 5
mg/kg) mg/kg)
Oksidasyon Onleyici Katik % m IEC 60666 0.08 0.40 0.2
Igerigi (DBCP)
PCA igerigi % m IP346 3 <3
PCB icerigi ma/k IEC 61619 Tespit edilemez (< 2 | Tespit edilemez (< 2
ks o mg/kg) mg/kg)

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.

Saglik, Emniyet & Cevre

- Saglik ve Emniyet

Shell Diala S4 ZX-I tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin strekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemlerine yol agmamaktadir.
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Shell Diala S4 ZX-I poliklorobifenil (PCB) icermez. Ciltle temasindan kagininiz. Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven

kullaniniz. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

Ek Bilgiler

- Stray Gassing, test etmek data, Part of gereklilikler Yilksek Numara ail, tip A, tablo 1 in IEC 60296 Ed5 (2023)

Tipik test verileri, IEC60296'daki Stray Gassing testi, Madde A.4'teki prosediir: Bakir varliginda Hava ile doymus yag (48

saat, 105°C'de)

DGA sonra stray gassing test etmek (DGA

Gereklilikler per IEC 60296 Ed5 (Table 3, Tip

Shell Diala S4 ZX-| Tipik deger

test etmek gore to IEC 60567) A ail)

Hydrogen (H2) <50 pl <5yl
Methane (CH4) <50 pl <5yl
Ethane (C2H6) < 50 pl/l <5l

+ IEC 60296'ya gore degerlendirme sonuglari: Shell Diala S4 ZX-I, kagak gaz gikarmayan yag olarak siniflandiriimistir.

- Stoklamada Dikkat Edilecekler

Shell Diala yaglarinin kritik elektriksel 6zellikleri kirletici yabanci madde karisimi sonucu kolaylikla bozulabilir. Nem, partikl,

lifler ve surfaktanlar karsilasilan tipik kontaminasyonlardir. Bu nedenle temiz ve kuru yerlerde depolanmasi gereklidir.

Depolama alanlarinin 6zellikle elektrik hizmetlerine ayrilmis olmasi ve hava sizdirmaz 6zellikte olmasi tavsiye edilir. Ayrica

transformatér yaglarinin kapali ve ortam sicakligi kontrol edilebilen bir alanda depolanmasi da énemlidir.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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